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Finalisasi)

Metode pengujian ini membahas tentang ketentuan cara pengujian berat jenis maksimum campuran 
beraspal yang tidak dipadatkan.

Dalam melakukan suatu kegiatan pengujian tahapan-tahapan yang dilakukan harus sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan. Metode pengujian berat jenis maksimum campuran beraspal disusun 
untuk berbagai pihak yang akan melakukan pengujian. didalam pedoman ini ditampilkan urutan-
urutan kegitan yaitu: Ruang lingkup, Pengertian, katentuan dan prosedur termasuk tabel yang 
menunjukan berat minimum benda uji sesuai dengan ukuran besar butir yang akan di uji. Dengan 
disusunnya prosedur ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan.


