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Metode pengujian berat jenis nyata campuran beraspal di padatkan 
menggunakan benda uji kering permukaan jenuh

Metode pengujian ini meliputi : a. Penentuan berat jenis nyata campuran beraspal dipadatkan. b. 
Metode ini jangan digunakan untuk contoh-contoh yang mengandung rongga udara dan/ atau 
menyerap air lebih besar 2% terhadap volume seperti yang ditentukan metode ini. c. Berat jenis 
campuran beraspal dipadatkan,boleh digunakan dalam menghitung berat volum berat campuran.


