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Tata cara pengambilan sampel campuran beton segar

Tata cara ini mencakup prosedur pengambilan contoh uji beton segar yang mewakili produk beton 
untuk menentukan kualitas beton sesuai persyaratan. Pengambilan contoh uji mencakup beton segar 
yang diproduksi dengan mesin pengaduk (mixer) stasioner, paving-mixer (penghampar) dan truk 
pencampur, serta pengambilan dari peralatan pengangkut (agitator dan non-agitator truck) yang 
digunakan untuk mengangkut beton yang dicampur secara terpusat


