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BAB I

DESKRIPSI

Maksud dan Tujuan

Maksud

Spesifikasi bahan 1laburan aspal satu lapis
(Burtu) dan bahan laburan aspal dua lapis
(Burda) ini dimaksudkan sebagai acuan dalam me-
nilai mutu aspal dan agregat yang digunakan.
Tujuan

Tujuan spesifikasi ini adalah untuk menjamin
keseragaman dan keawetan laburan aspal satu
lapis (BURTU) dan laburan dua lapis (BURDA).
Ruang Lingkup

Spesifikasi ini berisi persyaratan aspal dan

. agregat yang akan digunakan untuk laburan aspal

satu lapis (BURTU) dan laburan aspal dua lapis
(BURDA) . '

Pengertian
Yang dimaksud dengan

1) laburan aspal satu lapis (BURTU) adalah

lapisan penutup pada permukaan jalan yang

_terdiri dari lapisan aspal yang ditaburi
agregat;

2) laburan aspal dua lapis (BURDA) adalah
lapisan penutup pada permukaan jalan vyang
terdiri dari lapisan aspal ditaburi agregat
yang dikerjakan dua kali secara berurutan.



